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SAINT-GOBAIN

Adeziv pentru
sisteme de
izolatie termici

Pentru lipire si armare.
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DESCRIERE PRODUS

Pulbere de culoare gri pe bazd de ciment cu continut de rasini sintetice de calitate profesionala.
Produs netoxic cu aderentd mare la suport si polistiren expandat (EPS-F)

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizeaza pentru lipirea si armarea placilor de polistiren expandat si grafitat. Se aplica pe suprafete de
beton, beton usor, beton poros, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi si direct pe orice tip de zidarie.

MOD DE LUCRU

Suprafata suport trebuie sa fie curatd, nedeformabila, uscata si fixa, iar fetele placilor de polistiren trebuie
sa fie curate, fard urme de grasimi, uleiuri, praf sau alte impuritati. In cazul in care suprafetele sunt foarte
poroase acestea trebuie udate, iar apoi se asteaptd pana cand pelicula de apa dispare.

Se toarnd continutul unui sac in 6,5 litri de apa si se omogenizeazd manual sau mecanic cu ajutorul unui
mixer electric, pana la obtinerea unei paste omogene. Dupa obtinerea pastei aceasta se lasa timp de 5
minute, dupa care se reamestecd 30 de secunde.

Pentru lipire: Mortarul adeziv astfel obtinut se aplicd pe perimetrul placii de polistiren in lungimea
canturilor si 1n cateva puncte (3-6), astfel incat prin presare suprafata acoperita de adeziv sa fie mai mare de
40%. Se fixeaza prin apasare manuald, iar planeitatea si verticalitatea se regleazd cu ajutorul dreptarului si
bolobocului.

Pentru armare: Mortarul adeziv se Intinde cu gletiera zimgatd (6x6 sau 8x8 mm) in strat uniform pe
suprafata placii. Plasa pentru armare (din fibra de sticld) se inglobeaza in adeziv pe directia verticald cu
ajutorul gletuitorului, astfel incat fasiile de plasa sa se suprapuna minim 10 cm. Se aplica imediat al doilea
strat de pastd in grosime de cca. 1,5 mm, gletuind suprafata in asa fel incat plasa sa fie acoperitd in
intregime.

PRECAUTII

Temperatura de lucru este de minim +5°C si de maxim +30°C.

Pe durata aplicarii suprafata trebuie protejata de razele puternice ale soarelui si de precipitatii.

Se recomanda ca sistemul de izolatie termica sa fie realizat astfel incat sa nu fie expus Inghetului sau ploii
timp de 24 de ore dupa aplicare.

In conditii de umiditate ridicatd si tempereturi scazute, montarea diblurilor pentru fixarea mecanica a
placilor termoizolante, se face numai dupa ce se va verifica daca placile termoizolante sunt lipite complet.
Aceasta verificare se poate efectua prin montarea a 4-5 dibluri de proba.
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SAINT-GOBAIN
DEPOZITARE
Pe europaleti, in locuri uscate pentru maxim 12 luni.
AMBALARE
In saci de hartie de 25 kg.
Paleti de 1050 kg (42 saci).
DATE TEHNICE
Aderenta initiald prin tractiune: >0,8 N/mm’ Densitate  aparentd > 1,3 glem’
praf:
Aderenta prin tractiune dupd imersie in api: ~ >0,50 N/mm”>  Granulatie maxima: 1 mm
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de > 0,50 N/mm® Apa de omogenizare: Cca 6,5 L/sac
inghet-dezghet :
Aderenta prin tractiune dupi actiunea caldurii > 0,50 N/mm® Timp de punere in 2-3 ore
opera:
Rezistenta mecanica la compresiune: >9 N/mm’ Alunecare: < 0,5 mm
Rezistenta mecanici la intindere din >5 N/mm’ Consum : 4-6 kg/m” lipire

incovoiere:

3-4 kg/m” armare

CONFORMITATE

Agrement tehnic elaborat de ICECON BUCURESTI

DATE PRIVIND SIGURANTA SI SECURITATEA MUNCII

Xi R37/38 Iritant pentru ochi si sistemul respirator.
R41 Risc de leziuni oculare grave.

R43 Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S22 A nu se inspira praful.

S26  In cazul contactului cu ochii se spali imediat cu apa din abundent si se consulta

medicul de specialitate.

S28 In caz de contact cu pielea se va spala cu apa din abundenta.
S36/37/39 Purtati echipament de protectie corespunzator: manusi si masca de protectie pentru

ochi/fata

S46  In caz de inghitire,a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta.
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